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Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПО ЭТАЛОН" 
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 

153012, Россия, область Ивановская, город Иваново, улица Садовая, дом 36, офис 7 
Основной государственный регистрационный номер 1193702024537 

 

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПО ЭТАЛОН" 
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по 

изготовлению продукции: 153012, Россия, область Ивановская, город Иваново, улица Садовая, 
дом 36, офис 7 

 

Объект испытаний: Средства индивидуальной защиты рук. Рукавицы швейные специальные тип Б, В, 
Е для защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий (прокол, порез, 
истирание) Ми (первый класс опасности): рукавицы рабочие из хлопчатобумажных и хлопкоэфирных 
тканей (суровых и аппретированных), с накладками и без них, в том числе с накладками из полульняных 
парусин, из материала с поливинилхлоридным (ПВХ) покрытием; из полульняных парусин с 
огнезащитными отделками, в том числе с накладками и без них; из шерстяных тканей в том числе с 
накладками и без них; в том числе с утеплёнными вкладышами из ватина, а так же искусственного меха, 
маркировка «ПО Эталон». ОКПД 2: 14.12.30.150 

 

Нормативная документация: ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной 

защиты" 

 

Общее количество листов: 2 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

Общества с ограниченной ответственностью «МОСТЕХНОРУС» 

Место нахождения (адрес юридического лица): 127560, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный 

округ Бибирево, ул. Коненкова, д. 7. Адрес места осуществления деятельности: Московская обл., 

городской округ Воскресенск, территория Ворщиково-4, 1 

ИНН: 7708362900 КПП: 771501001 

ОГРН: 1197746642114 email: info@moctex.ru 

Аттестат аккредитации № РОСС RU.З2748.04ЭПЗ0.ИЛ20 выдан 16.01.2023 

mailto:info@moctex.ru
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На 2 листах, лист 2 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
 

 
Наименование показателя 

 
метод испытания 

 
Норма 

 
Результат испытаний 

1 3 4 5 

Поверхностная плотность, г/м , не более ГОСТ 12.4.280-2014 350 соответствует 

Воздухопроницаемость*, дм /м ·с, не менее ГОСТ 12.4.280-2014 20 соответствует 

Гигроскопичность, %, не менее ГОСТ 12.4.280-2014 5 соответствует 

Маслоотталкивание (в исходном виде), 
балл, не менее 

ГОСТ 12.4.280-2014 5 
соответствует 

Маслоотталкивание после 5-ти стирок или 
химических чисток, балл, не менее 

ГОСТ 12.4.280-2014 4 
соответствует 

Водоотталкивание (в исходном виде), у.е., 
не менее 

ГОСТ 12.4.280-2014 90 
соответствует 

Водоотталкивание после пяти стирок или 
химических чисток, у.е., не менее 

ГОСТ 12.4.280-2014 80 соответствует 

Стойкость к проколу, Н, не менее ГОСТ 12.4.280-2014 13 соответствует 

Сопротивление порезу, Н/мм, не менее ГОСТ 12.4.280-2014 2 соответствует 

 
 

Заключение: Проведены испытания образцов на соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 "О 

безопасности средств индивидуальной защиты" 

 

Эксперт Иванов К.С. 

 
 

Конец протокола испытаний. 


